











Steelcrete®: Das flexible Bausystem

Steelcrete ist ein moderner Qualitatsbaustoff, der
die Eigenschaften von Beton und konventioneller
Bewehrung in einem Produkt vereint. Durch spezi-
elle Betonsorten und das homogene Einmischen von
Stahlfasern nach DIN EN 14889-1 werden gezielt
und sicher konstruktive Vorteile erreicht. Besonders
sinnvoller Einsatz: Hallenbéden und Verkehrsflachen
im Industriebau und Fundamente, Kellerb6éden und
-wdnde im Wohnungsbau.

Interessante Perspektiven eréffnen sich durch die Kombination von
Stahlfasern mit konventioneller Stabstahlbewehrung. Die sprunghafte
Entwicklung gerade in diesem Bereich er6ffnet neue Chancen fir
zukunftsorientierte Technologien beim Bauen mit Beton. Die Bestim-
mung der Betonsorten erfolgt mit kostenloser Erstellung des statischen
Nachweises durch unsere Faserlieferanten. Auch eine Lieferung von
Steelcrete gemdl ihren statischen Erfordernissen in Faserbetonklassen
nach dem DBV-Merkblatt Stahlfaserbeton oder in Leistungsklassen
nach der DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton ist moglich.

Steelcrete — Vorteile auf einen Blick

Steelcrete ergdnzt konventionelle Bewehrungen

Steelcrete ersetzt konventionelle Bewehrungen

Wand Boden Sparpotenziale durch Stahlfaserbewehrung
am Beispiel eines Hallenbodens
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Geringere Lagerfinanzierung u | Bewehrung liefern,
herstellen, einbauen *
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* Bei hochbelasteten Bauteilen bzw. bei der ,Weilen Wanne"
Zulagebewehrung bzw. Kombibewehrung notwendig
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Stahlfaserbeton richtig ausschreiben

Stahlfaserbeton ist ein (iber die Richtlinie oder liber bauaufsichtliche Bauteilzulassungen
geregelter Baustoff. Mit Stahlfasern kénnen zielsicher die Eigenschaften, insbesondere
die Nachrissfestigkeit, von Bauteilen beeinflusst werden. Die angestrebten Eigenschaften
werden dabei u. a. von der Stahlqualitat, der Stahlfaserart, deren Geometrie (Veranke-
rung), der Menge und der Betongiite bestimmt.

Die Leistungsféahigkeit von Stahlfaserbeton kommt durch die Leistungsklasse nach Richt-
linie bzw. durch die Faserbetonklasse nach Bauteilzulassungen zum Ausdruck. Der Stahl-
faserbeton ist hiermit ein Beton nach Eigenschaften.

Zukunftig soll die Leistungs- bzw. Faserbetonklasse vom Tragwerksplaner des Bauteils
gewdhlt werden. Hiermit bemisst er das Bauteil. Beim Transportbetonwerk wird dann der
Stahlfaserbeton entsprechend gewiinschter Klasse bestellt.

DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton

Die Richtlinie regelt Eigenschaften und Anwendungen des Baustoffes ,Stahlfaserbeton”, die nicht durch DIN 1045 bzw.
die DAfStb-Richtlinien ,Betonbau beim Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen" bzw. ,Wasserundurchldssige Bau-
werke aus Beton" abgedeckt sind. In den beiden letztgenannten Richtlinien ist der Einsatz von Stahlfaserbeton bereits
vorgesehen.

Die Richtlinie gilt fr die Bemessung und Konstruktion von Tragwerken des Hoch- und Ingenieurbaus aus

B Stahlfaserbeton und

M Stahlfaserbeton mit Betonstahlbewehrung

bis einschlieRlich zur Druckfestigkeitsklasse C50/60.

Stahlfaserbeton darf nach dieser Richtlinie nur als Beton nach Eigenschaften hergestellt werden. Stahlfasern mussen im
Herstellwerk zugegeben werden.

Die Richtlinie gilt nur bei Verwendung von Stahlfasern mit formschlussiger, mechanischer Verankerung.

Fur die in der Stahlfaserbeton-Richtlinie geregelten Anwendungen sind keine bauaufsichtlichen Zulassungen mehr
notwendig.

Zustimmung im Einzelfall und/oder mit bauaufsichtlicher Zulassung

Bauaufsichtlich relevante Bauteile (z. B. tragende und/oder aussteifende Bauteile), die tiber den in der Richtlinie
beschriebenen Anwendungsbereich hinausgehen, bedurfen auch zukinftig einer ,Bauteilzulassung” des Deutschen
Instituts fur Bautechnik Berlin oder einer Zustimmung im Einzelfall.




Stahlfaserbeton richtig bestellen

Betonverzeichnis, -bestellung und -lieferung

Wird ein Stahlfaserbeton nach Richtlinie, nach Zulassung oder nach Zusammensetzung (Beton mit x kg/m? Stahlfasern)
bestellt, so mussen die Angaben zu diesem Beton um verschiedene stahlfaserbetonspezifische Informationen erganzt
werden.

Betonbestellung nach Richtlinie

Die DAfStb-Richtlinie teilt den Stahlfaserbeton in Leistungsklassen ein. Der Planer legt bei seiner Bemessung eines
Bauteiles die Leistungsklasse fest. Die Richtlinie gibt Auskunft Gber die korrekte Bestellung eines Stahlfaserbetons. Ein
Beispiel hierfur wird nachfolgend gegeben.

Stahlfaserbeton nach DAfStb-Richtlinie

C25/30 L1,8/1,2 XC4, XF1

l

Expositionsklassen
gemal DIN 1045-1

Stahlfaserbeton der Leistungsklasse L1-1,8
fur die Verformung |

Stahlfaserbeton der Leistungsklasse L2-1,2
fur die Verformung Il

\j

Druckfestigkeitsklasse des Betons nach
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2

Stahlfaserbeton nach Zusammensetzung:
Stahlfaserbeton mit einem vom Hersteller vorgegebenen Fasergehalt. Der Hersteller tbernimmt hierbei nur die
Gewabhrleistung fur den vereinbarten Fasergehalt, aber nicht fir dessen Leistungsfahigkeit.

Steelcrete”

Weitere Informationen entnehmen
Sie der Broschure ,Steelcrete®"
unter www.steelcrete.de




Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass das Erreichen der vorgenannt beschriebenen
Eigenschaften eine sachgerechte, nach dem Stand der Technik durchzufithrende Vor-
bereitung auf der Baustelle und Verarbeitung des Betons voraussetzt.
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